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Anwendungsbereiche

® FUr innen und auBen.

= FUr Wand und Boden.

®m Zum Grundieren vor dem Auftragen
flieBfahiger Bodenausgleichsmas-
sen (z. B. PCI Periplan oder
PCI Periplan Fein) wie auch standfes-
ter Bodenausgleichsmassen sowie
anderer hydraulisch erhartender Mor-
tel und Anhydritestrichen.

m Zum Grundieren von Porenbeton
und Ziegelmauerwerk an Wanden vor
dem Auftragen von Gips- und Kalk-
gipsputzen.

® Zum Grundieren von saugenden Un-
tergriinden, um nachfolgende Mate-
rialien vor zu schnellem Wasserentzug
zu schutzen.

Produkteigenschaften

m Losemittelfrei nach TRGS 610;
Giscode D 1.

m Sehr emissionsarm,

GEV-EMICODE EC 1.

= EU 2004/42/11A(9)(50/30): < 15 g/l.

m Verbessert die Festigkeit und Trag-
fahigkeit der Untergriinde und erhéht
die Haftung von Fliesen, Putzen und
Tapeten.

m Haftsicher, PCl-Fliesenkleber haften
sicher auf den mit PCI Gisogrund
grundierten Flachen.

m Schutzt DUnnbettmdrtel oder Aus-
gleichsspachtel vor zu schnellem

® Zum Grundieren von Anhydritestri-
chen und Bauplatten.

® Zum Grundieren von Gussasphalte-
strichen vor dem Auftragen von
PCI-Fliesenklebern.

m Zum Verfestigen von mehlenden, sau-
genden Estrichoberflachen und Put-
zen im Bauteninneren vor dem
Verlegen von Fliesen und Mosaik.

m Zum feuchtigkeitsbremsenden Verfes-
tigen und Grundieren von Gipsputzen,
Gipsdielen, Gipskartonplatten, Gipsfa-
serplatten, Porenbeton, Beton,
Asphalt, Putzen und Mauerwerk als
Vorbehandlung vor dem Fliesenlegen
und Tapezieren.

Wasserentzug auf saugenden Un-
tergriinden, verlangert die klebeof-
fene Zeit, verbessert die Haftung und
vermeidet die Bildung von Schwund-
rissen.

m Verhindert Blasenbildung und zu
schnellen Wasserentzug beim Unter-
grundausgleich, z. B. mit PCI Periplan
oder PCI Periplan Fein.

m Schitzt Calciumsulfat/Anhydrit -
Estriche vor Ettringitbildung.

m Erleichtert das spéatere Abldsen von
Tapeten bei Erneuerungsarbeiten.

FUr Bau-Profis

PCI Gisogrund schitzt Ausgleichsspachtel und
Dinnbettmortel vor zu schnellem Wasserent-
zug, verlangert die klebeoffene Zeit, verbessert
die Haftung und vermeidet die Bildung von
Schwundrissen.

A brand of
MBCC GROUP

®
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Produkteigenschaften

m Entspricht den Richtlinien des Bun-
desverbandes der Gipsbauplatten-
und Gipsindustrie.

m Kontrollfarbe blau; ermdglicht gute

Flachenkontrolle.

Daten zur Verarbeitung/Technische Daten

Materialtechnologische Daten
Materialbasis

Komponenten

Dichte

Kontrollfarbe

Lagerféhigkeit

Lagerung

Lieferform

200-I-Fass

20-I-Eimer

10-I-Eimer

5-I-Eimer

1-I-Standbodenbeutel
Anwendungstechnische Daten
Untergrund

Gipsuntergriinde;

Anhydrit-, Gussasphalt- und Stein-

holzestriche; Estriche mit alten Belagskle-
berresten

Saugende mineralische Untergriinde,

z. B. Betonuntergrinde, Zementestriche,
Kalk-Zement-Putze, Porenbeton,
Kalksandstein 0.4.

Ergiebigkeit

Gipsuntergrinde;

Anhydrit-, Gussasphalt- und Stein-
holzestriche; Estriche mit alten
wasserfesten Belagskleberresten

Saugende mineralische Untergriinde,

z. B. Betonuntergriinde, Zementestriche,
Kalk-Zement-Putze, Porenbeton,
Kalksandstein 0.4.
Verarbeitungstemperatur
Aushéartezeiten*

begehbar nach

2. Auftrag nach

weitere Verarbeitungsschritte nach

Verbrauch von PCl Gisogrund
ca. 80 bis 150 ml/m2

1. Anstrich

ca. 100 bis 200 ml/mz (= 200 bis

modifizierte Acrylharz-Dispersion
1-komponentig

ca. 1,0 g/cm?

blau

mind. 12 Monate

trocken; nicht dauerhaft Gber + 30 °C und nicht unter — 10 °C.
Gefrorenes PCI Gisogrund langsam auftauen und grindlich
aufrUhren.

Art.-Nr./EAN-Priifz. 1637/4
Art.-Nr./EAN-Priifz. 1823/1
Art.-Nr./EAN-Prifz. 1818/7
Art.-Nr./EAN-Prifz. 1819/4
Art.-Nr./EAN-Priifz. 1821/7 ( Umkarton enthalt 10 Gebinde )

Mischungsverhaltnis

unverdinnt

1. Anstrich:
1 : 1 mit Wasser verdiinnen

400 ml verdunnte Mischung/m?)

2. Anstrich

ca. 50 bis 70 ml/m2 (= 100 bis

2. Anstrich:
1 : 1 mit Wasser verdiinnen

140 ml verduinnte Mischung/m?)

20-I-Eimer
ausreichend fur

ca. 130 bis 250 m2

100 — 200 m? bei

einem Anstrich;
74 — 130 m2 bei
zwei Anstrichen

Temperaturbestandigkeit des ausgeharteten Films

10-I-Eimer
ausreichend fur

1-I-Standboden-
beutel ausreichend
flr

ca. 6,5 bis 12,5 m2

5-|-Eimer
ausreichend fur

ca. 65 bis 125 m2  ca. 33 bis 62 m2

50 - 100 m2 bei 25 - 50 m2 bei 5-10 m2 bei
einem Anstrich; einem Anstrich; einem Anstrich;
37 — 65 m? bei 19 — 33 m2 bei 3,7 — 6,5 m? bei

zwei Anstrichen

zwei Anstrichen

zwei Anstrichen

+ 5 °C bis + 30 °C (Untergrundtemperatur)

ca. 30 — 60 Minuten
ca. 30 — 60 Minuten

ca. 60 — 180 Minuten
(abhéngig von der Saugfahigkeit des Untergrunds sowie
Temperatur und Luftfeuchtigkeit).

- 20°C bis + 80°C

*Bei + 23 °C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit. Hohere Temperaturen verk(irzen, niedrigere verldngern die angegebenen Zeiten.
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Untergrundvorbehandlung

m Der Untergrund muss fest, rissfrei,
sauber und tragfahig sein. Olflecken,
haftungsmindernde Oberflachen, wie
z. B. wasserfeste Belagskleberreste,

Verarbeitung

® Grundieren und Verfestigen von
Gipsuntergriinden, Anhydrit-, Guss
asphalt- und Steinholzestrichen
sowie Estrichen mit alten Belags-
kleberresten (nicht geeignet bei
wasserloslichen Kleberresten,
z. B. Sulfit-Ablaugeklebern)

1 PCI Gisogrund vor der Verarbeitung

grundlich aufriihren (ozw. Standboden-

beutel gut schitteln).

2 PCI Gisogrund z. B. mit einer Flachen/

Malerwalze, einer Streichblirste, einem

Besen oder Flachenstreicher unver-

dinnt satt und gleichmaBig auf den Un-

tergrund auftragen. Pfltzenbildung

vermeiden!

3 Verfestigung und Aushéartung durch

Kratzprobe prifen. Erst nach Trocknung

Bitte beachten Sie

= Nicht bei Untergrundtemperaturen
unter + 5 °C und tber + 30 °C verar-
beiten.

m Werkzeuge unmittelbar nach Ge-
brauch mit Wasser reinigen, in ausge-
hértetem Zustand ist nur
mechanisches Abschaben mdaglich.

m Bei Teilverfliesung sollte die gesamte
Wandflache (z. B. hinter der Bade-
wanne oder oberhalb des Fliesenbe-
lages) grundiert werden.

m Vor dem Tapezieren auf Putz, Gips-
kartonplatten etc. nur einen Anstrich
mit PCI Gisogrund, 1 : 1 mit Wasser
verdinnt, aufbringen (Verbrauch: ca.
100 bis 140 ml verdinnte Mischung
pro ma).

m Beim Verkleben von Tapeten auf Un-
tergrtinden, die mit PCI Gisogrund

Zementleimschichten und Verunreini-
gungen sorgféltig entfernen. Frisch
eingebaute Zementestriche durfen
nicht mehr als 4 %, angeschliffene

Fliesenkleber aufziehen, tapezieren,
streichen, verputzen oder PCI Periplan,
PCI Periplan Fein zum Bodenausgleich
aufbringen.
= Grundieren und Verfestigen von
saugenden mineralischen Unter-
griinden, z. B. Betonuntergriinden,
Zementestrichen, Kalk-Zement-
Putzen, Porenbeton, Kalksandstei-
nen o. a.
1 PCI Gisogrund griindlich aufrihren
(bzw. Standbodenbeutel gut schutteln),
im Verhaltnis 1:1 mit Wasser verdinnen
und grundlich mischen.
2 Verdlnntes PCI Gisogrund z. B. mit
Flachen/Malerwalze, StreichbUrste,
Besen oder Flachenstreicher satt und
gleichmaBig auf den Untergrund auftragen.

grundiert wurden, verzogert sich die
Erhartung des Tapetenklebers. Raufa-
sertapeten usw. erst nach vollstandi-
ger Erhartung des Tapetenklebers
Uberstreichen.

m Bei sehr stark saugenden Untergrin-
den, z. B. Porenbeton, kann
PCI Gisogrund fir den ersten Anstrich
1 : 2 mit Wasser verdinnt werden.

® Hinweise der Gipsindustrie zur maxi-
mal zuléssigen Feuchtigkeit, Schicht-
dicke der Gipsuntergriinde und ihrer
Oberflachen beachten.

m Beim Verarbeiten von PCI Gisogrund
auf Bodenflachen ist Pfutzenbildung
zu vermeiden.

m Bei Spritzverarbeitung Partikelfilter-
maske P2 verwenden.

Anhydrit- bzw. Gipsestriche nicht
mehr als 0,5 % Restfeuchtigkeitsge-
halt (Messung mit CM-Gerat) aufwei-
sen.

3 Bei stark saugenden Untergrinden
empfiehlt sich zur intensiveren Verfesti-
gung sowie zur Vermeidung von Blasen-
bildung bei Bodenausgleichsmassen ein
zweiter Auftrag mit PCI Gisogrund, 1 : 1
mit Wasser verdinnt. Zweiten Auftrag
erst nach Trocknung des ersten An-
strichs aufbringen.

4 Nach Trocknung der Grundierung
(Kratzprobe) Fliesenkleber aufziehen, ta-
pezieren, streichen, verputzen oder zum
Bodenausgleich PCI Periplan oder

PCI Periplan Fein aufbringen.

m PCI Gisogrund ist nicht geeignet zur
Grundierung von wasserldslichen Be-
lagskleberresten (z. B. Sulfit-Ablauge-
Kleber). Diese mussen entweder
vollstandig entfernt oder mit
PCI Epoxigrund 390 (im frischen Zu-
stand absanden) grundiert werden.

m Vor dem Verlegen von Naturwerkstei-
nen mussen alte Belagskleberreste
vollstandig entfernt werden.

m PCl Gisogrund nicht im Unterwasser-
bereich einsetzen.

®m Zum Grundieren von Beton und Kalk-
sandstein vor dem Auftragen von
Gips- und Kalkgipsputzen Gipsputz-
Haftbriicke PCI Gisopakt verwenden.
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It

Ziegelmauerwerk.

PCI Gisog

PCI Gisogrund verbessert die Haftung von Gips- und Kalkgipsputzen an

rund verbessert die Festigkeit und Tragfahigkeit alter, sandender

Putze und erhdht die Haftung von Fliesen, Putzen und Tapeten.

Hinweise zur sicheren Verwendung

Behandelte Ware gemaB Verordnung
(EU) Nr. 528/2012:

Enthalt Biozid (Topfkonservierungsmit-
tel): 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ON,
GEMISCH AUS: 5-CHLOR-2-METHYL-
2H-ISOTHIAZOL-3-ON UND 2-ME-
THYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON (3:1),
BRONOPOL. Kann allergische Reaktio-

nen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt
auf Anfrage erhaltlich. Darf nicht in die
Hande von Kindern gelangen. Schutz-
handschuhe tragen. Bei Spritzgefahr
Augen schutzen. Wenn das Produkt ins
Auge gelangt, grindlich mit Wasser
spulen. Falls die Augenreizung nicht in
wenigen Minuten abklingt, Augenarzt

aufsuchen. Ist arztlicher Rat erforderlich,
Verpackung oder Kennzeichnungseti-
kett bereithalten.

Giscode D1

Weitere Informationen kénnen dem PCI-Sicherheitsda-
tenblatt entnommen werden.
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Entsorgung von entleerten PCI-Verkaufsverpackungen

PCI beteiligt sich an einem flachende-
ckenden Entsorgungssystem fur rest-

entleerte Verkaufsverpackungen. DSD —

Duales System Deutschland (Vertrags-
nummer 1357509) ist unser Entsor-
gungspartner. Restlos entleerte

PCl-Verkaufsverpackungen kénnen ent-

sprechend dem aufgedruckten Symbol

auf der Verpackung Uber DSD entsorgt
werden.

Weitere Informationen zur Entsorgung
kdnnen Sie den Sicherheits- und Um-
welthinweisen der Preisliste entnehmen
und auch im Internet unter
http://www.pci-augsburg.eu/de/
service/entsorgungshinweise.html

Architekten- und Planer-Service

Bitte PCI-Fachberater zur Objektbera-
tung heranziehen. Weitere Unterlagen
bitte bei den Technischen PCI-Bera-

tungszentralen in Augsburg, Hamm,
Wittenberg, in Osterreich und in der
Schweiz anfordern.

PCI-Beratungsservice fiir anwendungstechnische Fragen:

(L) +49(821)5901-171
«® www.pci-augsburg.de

Live-Chat

Fax: Werk Augsburg  +49 (8 21) 59 01-419
Werk Hamm +49 (23 88) 3 49-252
Werk Wittenberg +49 (34 91) 6 58-263

150 9001

zertifiziertes Qualitéts-
managementsystem

Die Arbeitsbedingungen am Bau und die Anwendungsbereiche unserer Produkte sind sehr unterschiedlich. In den
Technischen Merkblattern kénnen wir nur allgemeine Verarbeitungsrichtlinien geben. Diese entsprechen unserem
heutigen Kenntnisstand. Planer und Verarbeiter sind verpflichtet, die Eignung und Anwendungsmaéglichkeit fiir den
vorgesehenen Zweck zu priifen. Fur Anwendungsfélle, die im Technischen Merkblatt unter ,,Anwendungsbereiche“
nicht ausdrticklich genannt sind, sind Planer und Verarbeiter verpflichtet, die technische Beratung der PCI einzu-
holen. Verwendet der Verarbeiter das Produkt auBerhalb des Anwendungsbereichs des Technischen Merkblatts,
ohne vorher die Beratung der PCI einzuholen, haftet er fiir evtl. resultierende Schaden. Alle hierin vorliegenden
Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhaltnisse, Gewichte u. &. kénnen sich ohne Vorankiindigung
andern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar. Etwaige Schutzrechte sowie
bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfénger unseres Produktes in eigener Verantwortung zu
beachten. Die Erwahnung von Handelsnamen anderer Unternehmen ist keine Empfehlung und schlieBt die
Verwendung anderer gleichartiger Produkte nicht aus. Unsere Informationen beschreiben lediglich die Beschaf-
fenheit unserer Produkte und Leistungen und stellen keine Garantien dar. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften
oder die Eignung des Produktes fiir einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet
werden. Fir unvollstdndige oder unrichtige Angaben in unserem Informationsmaterial wird nur bei grobem Ver-
schulden (Vorsatz oder grobe Fahrlassigkeit) gehaftet; etwaige Anspriiche aus dem Produkthaftungsgesetz bleiben
unberlhrt.

PCI Augsburg GmbH

Piccardstr. 11 - 86159 Augsburg
Postfach 102247 - 86012 Augsburg
Tel. +49 (8 21) 59 01-0

Fax +49 (8 21) 59 01-372
www.pci-augsburg.de

PCI Augsburg GmbH Niederlassung Osterreich
BiberstraBe 15 - Top 22 - 1010 Wien

Tel. +43 (1) 51 20 417

Fax +43 (1) 51 20 427

www.pci.at

PCI Bauprodukte AG

Im Schachen - 5113 Holderbank
Tel. +41 (58) 958 21 21

Fax +41 (58) 958 31 22
www.pci.ch

PCI Gisogrund®,

Ausgabe August 2021.

Bei Neuauflage wird diese Ausgabe ungiiltig;
die neueste Ausgabe finden Sie immer aktuell
im Internet unter www.pci-augsburg.de



